混凝土配合比试配及验证原始记录
编号：
	试验编号
	
	配合比设计编号
	
	混凝土标识
	
	试验类别
	□配合比试配
□配合比验证

	试验依据
	

	混    凝    土      配    合    比     试      验

	试验   温、湿度
	
	试配   时间
	
	试件脱模
日期
	
	试件7d破型
日期
	
	试件28d破型
日期
	

	试样编号
	拌合物性能
	表观密度
	水溶性氯离子含量
	凝结时间
	含气量

	
	坍落度
（mm）
	和易性
	筒重
（kg）
	筒+料重
（kg）
	密度
（kg/m3）
	水液氯离子含量
（mol/l）
	氯离子含量

(占水泥质量)
（%）
	初凝时间
（min）
	终凝时间
（min）
	含气量
（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样编号
	泌   水   率
	压 力 泌 水 率
	抗  渗  等  级
	强      度

	
	泌水率（%）
	压力泌水率（%）
	抗渗等级
	7d 抗压（MPa）
	28d 抗压（MPa）
	28d 抗折（MPa）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	试验结果
	试配后确定生产用混凝土配合比（kg/m3）
	

	
	配合比验证结论
	

	使用设备
	□混凝土搅拌机        □电子天平(秤)       □混凝土试模        □坍落度筒        □容量筒
□氯离子测定仪        □含气量测定仪       □压力机            □抗渗仪

	设备状态
	使用前：                                                         使用后：

	备注
	


注：本试验编号的混凝土的氯离子含量、凝结时间、含气量、泌水与压力泌水、抗压强度、抗折强度、抗渗等级检验详见相应试样品编号和检验项目的原始记录。
设计人：                                试验人：                                   复核人：
